FLUIDUMTERMELO KUTAK MELYFURASA ES TERMELTETESE

A Miskolci Egyetem kutatdinak tudasaval és tapasztalataval, valamint korszerdi infrastrukturajaval segiti az ipari szereplGket

az olaj-, gaz- és geotermikus furasokkal és fluidum termel6 kutakkal kapcsolatos problémak vizsgalataban és azok megoldasaban.
A kompetenciankba tartozik a termeld és besajtold kutak furasaval és a kutak termeltetésével kapcsolatos mérések elvégzése,
mint példaul furasi iszapok és cementek vizsgalata, fluidumok reoldgiai vizsgalatai, mélyszivattyus kutak terepi mérései.

Viz- ES OLAJIBAZISU ISZAPOK REOLOGIAI MERESEI

e Szobah6mérsékleten és HPHT koriilmények kozott

e S(rliség

e Viszkozitas

e Nyirasi feszlltség-nyirasi sebesség viszonya (szobahémérsékleten, flitve, illetve HPHT korilmények kozott)

o Statikus és/vagy dinamikus kisz(ir6dés vizsgalat: filterpapiron vagy m(ik6zet korongon vagy valédi magon,
(szobah&mérsékleten és 7 bar nyomaskilonbséggel vagy meghatarozott nyomason és hémérsékleten)

., e Iszapmintak statikus vagy dinamikus oregitése
_ _ o Differencidlis megszorulds mérése
e Permeability plugging teszter (atereszt6képesség csokkentésének mérése)
= CEMENTTEJEK ES SZILARD CEMENT MERESEI
SZOLGALTATASOK e Cement mintak (APl alap cement, rugalmas cement, habcement és cement helyettesitd anyagok (pl. geopoli-

merek)) készitése és vizsgalatuk standard nyomdson és hGmérsékleten vagy HPHT korilményeken:

e Cementtejsirliség

e Cementtej reoldgia (szobahémérsékleten vagy flitve)

e Vizleadas vizsgalata

e Cement szilardulds (konzisztencia) vizsgalat mellyel meghatarozhatd a kotési sebesség és a szivattyldzhatdsagi
idé

o Szilard cement mintak készitése (porozitas és permeabilitds méréshez, illetve nyomdszilardsag vizsgalathoz)

e Cement mintak APl szabvanynak megfeleld érlelése (vizflird6ben akar flitve is 28 napig)

e Cement mintak cregitése (szobahémérsékleten vagy meghatarozott nyomason és h6mérsékleten)

FLUIDUMOK REOLOGIAI MERESEI: -20 °C -t6l 300 °C-ig, akar 1000 bar nyomason.

MELYSZIVATTYUS KUTAKTEREPI MERESEI: dinamométeres, echométeres és elektromos

FOLYADEKSZINTMERES GAZ ES SEGEDGAZOS KUTAKBAN

ESZKOZOK

e Keverdk, mintakészit6k, slrliség mérék, kemencék

e HPHT viszkozitasmérd

e HPHT kisz(ir6dés vizsgald

e Sticking Tester

REFERENCIAK

e MOL részére végzett kalciumbdazisu rétegkimélé iszapok kisz(ir6dési vizsgalata
Olajbazisu iszapok vizsgélata
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